B4 Den Braven

Technicky list i

TL 06.69b Sadrova hmota G300 b oon e
|| SiDRovi

Produkt ‘ 0Ml

Je pfipravena, sucha, super jemna maltova smés k pfimému pouziti pro vytvoreni omitek o tl. 2 az 20
mm. UmozZiuje vytvofit idelné vyhlazeny povrch s vybornou paropropustnosti. Zatfidéni podle CSN
EN 13279-1 jako lehka stavebni malta pro vnitfni omitky na bazi sadry tfidy B3-50-2.

Vlastnosti
e  Umoznuje aktivni dychani stén o Nevytvari smrstovaci trhliny
e  Reguluje mnozstvi vzdusné vihkosti e  Optimalné dlouhy otevieny ¢as
e  Po naneseni tvrdne rovnomérné o  \/ysoka pevnost

Pouziti

- Vnitfni omitka pro stény a stropy

- Idedlni pro rychlou opravu osténi po starych tapetach ¢i obkladech

- Omitka s velkou schopnosti adheze — pfilnavosti k podkladu

- Umoznuje vytvofeni jednovrstvé omitky v tloustce od 2 — 20 mm

- Vhodné do vSech vnitfnich mistnosti véetné domacich kuchyni a koupelen, kde vzdu$na vihkost neprekracuje 70 %

- Pro ruéni naneseni na cihelné zdivo, pérobeton, beton, vyzralé vapenocementové, cementové a sadrové omitky, sadrokartonové desky,
hrubé omitkové podklady, apod.

- Vhodné i pro strojni omitani (testovano na stroji Duomix 2000)

Technické vlastnosti ‘ ,
Baleni

Slozeni sucha maltova smés na sadrové bazi se specialnim provzdusiovacim o Pytel5kg

komponentem

o  Pytel 20 kg

Velikost stredniho zrna mm 0,5
Podil sadrového pojiva % <42 Deklarovano < 50 Barva
Tloustka omitky mm 2az20 mm ° BéZovobila
Aplikacni teploty °C od +5az +25 °C
Tepelna odolnost °C 20/+60 po vytvrzeni
Pevnost v tahu za ohybu N/mm?2 1,0 CSN EN 13279-1
Pevnost v tlaku N/mm2 2,0 CSN EN 13279-1
Prilnavost k podkladu 0,1 (beton) )

N/mm2 CSN EN 132791

0,1 (cihla)

Cas pro naneseni po rozmichani min. cca 30
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Pocatek tuhnuti min. 100-120

Konec tuhnuti min. 200 - 300

Doba vytvrdnuti hod. cca 24

Cas vyzravani omitky dny cca 14 pfi doporucené tloustce

Spotreba kg/m? 1,0 v tloustce 1 mm

Tfida reakce na ohe - A1 CSN EN 13501-1

Skladovatelnost mésice 12 (pfi teplotach od +5 do +25 °C
Podklad

Podklad musi byt pevny, isty, nepromrzly, suchy, zbaveny prachu bez volnych &astic, mastnot a oleje. Z betonovych povrch( odstrafite
veSkeré pfipadné vykvéty a odformovaci prostiedky. Podklad nevihCete, ale opatfete vhodnou penetraci Den Braven. Na veskeré vyzralé
mineralni podkladni omitky (vdpenocementové, cementové, sadrové) nebo sadrokartonové desky aplikujte nefedény Penetracni natér
S2802A. Na pdrobetonové tvarnice, cihly a vapenopiskové cihly aplikujte Penetraéni natér S2802A Fedény s vodou 1:1 nebo Pfimési do
stavebnich smési S2802A fedény s vodou 1:15. Kovové prvky podkladu natfete antikoroznim pfipravkem. Nesavé podklady s vysokou
hustotou a beton natfete pfipravkem Hloubkova penetrace NANO. Spra$né nebo povrchoveé kfidujici omitky oCistéte a opatfete Penetraénim
a spojovacim natérem. Staré natéry (hlinkové nebo nedostatecné savé) a Stuky vzdy odstrante na soudrzny podklad, oCistéte a natfete
penetracnim natérem S2802A nebo Penetratnim a spojovacim natérem ¢i Hloubkovou penetraci NANO.

Doporucené max. vihkosti podkladu

Typ podkladu vlhkost stafri

Beton <3% min. 3 mésice
Palena cihla <3% -

Pérobeton <4% -
Vdpenocementova omitka <25% min. 28 dni
Sadrova omitka <2% min. 14 dni

Zpracovani

Obsah pytle zlehka vsypte do nadoby v poméru 0,4 litry pitné vody na 1 kg smési a promichejte michadlem do hladké pastovité konzistence
bez hrudek. Tloustka nanesené omitky by méla €init 2 — 20 mm. Pro dosaZeni nejlepsi rovnosti stén se doporucuje pouzivat hlinikové vodici
liSty.

Stahovani a vyrovnani

Nahozenou omitkovou smés stahuijte ihned po nahozeni pomoci hlinikové laté. Pfi omitani nepfiliS rovnych zdi, zejména cihlovych, je
rozhodujici pro zajiSténi spravné plochy provedeni zakladni vyrovnavaci omitky. Pfi vyrovnavani velkych nerovnosti se doporucuje pouzivat
hlinikovou lat. Lokalni nerovnosti a prohloubeni vyrovnejte rovnéz omitkovou smési a nasledné plochu vyrovnejte pomoci laté.

Vihéeni a filcovani

Po ¢aste¢ném zatuhnuti omitky (zacatek tuhnuti po cca 100-120 minutach od pfipraveni omitkové malty) zvihéete celou plochu omitky vodou
a nasledné ji filcujte pomoci houbového hladitka. Filcovat je tfeba do okamziku vzniku sadrového roztoku na povrchu omitky. Po vzniku
roztoku je tfeba zahajit tzv. vyhlazovani. Vyhlazovani provadéjte pomoci kovového hladitka Sifky cca 40 cm az do dosazeni ideainé hladké
plochy.

Vzdy je nutné pouzivat Cisté nafadi a nadoby, jakékoli neCistoty mohou ovlivnit vysledné vlastnosti omitky. Tuhnouci material jiz
nerozmichavejte. Teplota vzduchu, podkladu a malty nesmi v pribéhu zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Pozor! Uvedené Casy jsou
pouze orientacni, vzdy zavisi na druhu podkladu, teploté pfi zpracovani a na vrstvé omitky. Pfi provadéni sadrovych omitek je nutné mit
omitané mistnosti uzavieny. Nasledujici den po dokonéeni omitek zajistéte dobré vétrani, aby omitka rychle vyschla.
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Pokyny po dokonéeni

Interiér pfi aplikaci vzdy ochrafite pfed prlvanem, pfimym sluneénim z&fenim a dodrzujte teplotni podminky. Tuhnouci materidl jiz
nerozmichavejte s vodou, nepouzivejte vodu zaSpinénou jiz tuhnouci omitkou. Neomitané ¢asti zalepte a ochrarite paskou. Pro vyschnuti
omitky je tfeba dbat na dobré vétrani na stavbé. S tim je mozno zacit po vytvrdnuti omitky (min. 24 hod). Nezpracovany a otevieny pytel
vzdy dukladné zalepte, viozte do félie a zpracujte v co nejkratSi dobé (vzdy vyzkouSejte jeho zpracovatelnost).

Priprava pro natéry a tapety

Hmota musi byt suché (vihkost max. 1 %), bez prachu a dostate¢né vyzrala. Penetraci pod natéry Ci tapety je tfeba odsouhlasit s dotyénymi
vyrobci dle koneéné vrstvy.

Upozornéni

Mimo jiné neni vhodné pro mista zatizena dlouhodobé vihkem, vodou, pro pouziti na PE, PP, Ziviéné podklady, dfevéné, kovové a plastové
podklady a teflon. Nepouzivat do exteriéru. Vyrobce neruci za Skody vzniklé nespravnym pouzitim vyrobku.

Cisténi
Material: ihned vodou
Ruce: mydlo a voda, reparaéni krém na ruce

Aktualizace

Aktualizovano dne 16.9.2022
Viyhotoveno dne 7.07.2017

Uvedené informace a poskytnuté Udaje spocivaji na nasi viastni zkuSenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou
spolehlivé a pfesna. Pfesto vSak firma nemiZe znat nejriznéjsi pouZiti, kdy bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto
neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobku pro urita pouZiti ani na postupy
pouziti. Kazdy uZivatel je povinen se pfesvédCit o vhodnosti pouziti viastnimi zkouskami. Pro dal$i informace prosim kontaktujte nase
technické oddéleni.



